
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИТИЯ-7 

Доля лития-7 относительно суммы изотопов лития, % ≥ 99,9 ≥ 99,95 ≥ 99,9999,99 

Доля лития гидроксида, % ≥56 ≥56 48-58 

Доля примесей, %: 

Свинец + ртуть ≤0,001 ≤ 0,001 - 

Хлор ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 

Фтор ≤0,05 ≤0,05 ≤0,01 

Сульфаты ≤0,05 ≤0,05 ≤0,02 

Натрий ≤0,05 ≤0,05 ≤0,002 

Кремний ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 

Фосфаты ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 

Свинец - - ≤0,001 

Цинк - - ≤0,0005 

Ртуть - - ≤0,0005 

Железо - - ≤0,001 

Нерастворимые - - ≤0,1 

 


