
СПЕЦИФИКАЦИЯ ГИДРОКСИДА ЛИТИЯ МОНОГИДРАТ 

Элемент 
Содержание, % 

Батарейный сорт (BG) Технический сорт (TG) 

LiOH•H2O 56,7 min 56,5 min 

Na + K 0,002 max 0,05 max 

Mg 0,001 max - 

Ca 0,001 max 0,03 max 

Si 0,007 max - 

Fe 0,001 max 0,003 max 

Pb 0,0005 max - 

Al 0,01 max - 

Cl 0,02 max 0,02 max 

CO3 0,4 max - 

SO4 0,01 max 0,05 max 

CO2 - 0,35 max 

Нерастворимые  - 0,01 max 

 


